Material No.: Code: DE - Brand:

14034  X46Crl3 R45

Compozitia chimica: C Cr
(Analiza tipica in %)
0,46 | 13,50
Proprietatile otelului: Otel inoxidabil, martensitic, buna slefuire, buna durificare.
Aplicatii: Scule de taiere, instrumente chirurgicale, piese pentru pompe,
valve
Stare de livrare: Recopt la max. 245 HB
Proprietati fizice: B _
10%m 20-100°C  20-200°C  20-300°C 458;(:
Coeficient de dilatare termica
m - K 10,5 10,9 11,3 11,6
w 20°C 350°C
Conductivitate termica
m- K 24,6 25,4
Tratament termic:
. . Temperatura Racire Duritate
Recoacere de inmuiere
750 - 840°C cuptor max. 245 HB
Detensionare Temperatura Racire
600 - 650°C cuptor
Temperatura Racire Revenire
Durificare Ulei, gaz . «
980 - 1030°C . g Vezi d|agrama
sub presiune (Ny), revenire
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«—Detensionare: Calire Revenire—]
Temperatura de célire
Palier 3 Y .
[ ) o0 Yemin./mm ¢ Racire o
E kg Racire lenta 58 ~850°C ) ulei, gaz sub ‘g o
sg in cuptor 58 " K4 presiune (Nz) S®
3E 2E Palier 2 K 3£
== | |%min/mm [/ a
600-650°C LE ~650°C___ [
l"
i
s Revenire
. 1h/20 mm
-/ Palier 1 minim 2 h
! amin./mm
i ~a00°C
il
4 Egalizare
".' 1h/100mm \__...l
Timp
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1200 Temperatura de austenitizare: 980°C



